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По Номограмме, определить число твердости, при погружении в образец  

алмазной пирамиды с двугранным углом при вершине 136 градусов. 

Варианты нагрузки и размеры диагоналей полученных ранее при измерении 

отпечатков на приборе ПМТ- 3М выдает преподаватель. 

 

Вариант Р, Н D, мм 

2 0,49 0,05 

 

 

Расчет: 

1 - число твердости HV; 2 - минимальная толщина образца , мм; 3 - длина 

диагонали отпечатка , мм;  

4 - обозначение шкалы твердости HV; 5 - испытательная нагрузка , Н 
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Проведя прямую, соответствующую нагрузке 0,49 Н и размеру 

диагоналей алмазной пирамиды 0,05 мм, определено число твердости (HV) 

равное 30. 

Ответ: HV=30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


